Laggningsanvisning Expona Puzzle

Kontrollera att artikelnumret stammer
enligt bestéllningen och att alla paket
har samma batchnummer. Om transport-
skador upptacks ska detta noteras pa
fraktsedeln och Polyflor ska omedelbart
kontaktas. Inget ansvar tas for eventuella
fel eller fargskillnader efter att plattorna
har lagts. Vid ombestéllning med ett
annat parti kan fargskillnader uppsta.
Produkt- och batchnummer finns pa
paketen.

Produkten dr endast avsedd for
inomhusbruk. Den ska inte installeras
i oisolerade uterum eller liknande rum
utan en stabil temperatur mellan 18°C
och 26°C.

Golvet ar mycket stabilt och kan laggas
direkt pa befintliga golv eller andra
underlag som ar torra, jamna, rena och
stabila. Plattans unika Idsningen ger
mycket god stabilitet och tillater
anvandning i omraden med dynamisk
belastning (trafik). For mer teknisk
information om olika belastningar,
vanligen tag kontakt med Polyflor.

ACKLIMATISERING

Det ar viktigt att produkten inte utsatts
for stora temperaturskillnader fore,
under och efter laggning. Att produkten
flyttas fran och till en kall/varm bil eller
férvaring pa annan plats an monterings-
platsen kommer att paverka
produktens dimensionsstabilitet.
Produktens dimensionsstabilitet
paverkas av temperaturférandringar.
Golvet och fixeringslimmet ska forvaras
minst ett dygn i det rum dar de ska
monteras, med en konstant temperatur
pa min. 18°C och max 26°C med en
relativ fuktighet mellan 40 till 60%. Det
rekommenderas att férvara max.

5 paket pa hojden, inte langs med
yttervagg och att férpackningar 6ppnas
i ena anden. | kalla perioder (under
10°C) ar det viktigt att paketen 6ppnas
och att plattorna/planken sprids ut
over golvet. Vintertid maste man rakna
med nagot langre acklimatiseringstid,
garna 2 till 3 dagar.

MONTERING

For att undvika fuktskador &r det i
manga fall nédvandigt att se till att
underlaget ar torrt innan golvet kan
laggas. Innan laggning pa betonggolv
med golvvarme maste varmen ha varit

Qo 100% ATERVINNINGSBAR
< 2

0‘ S INNEHALLER ATERVUNNET MATERIAL

paslagen tillrackligt lange for att
fukthalten ska sjunka under en kritisk
niva.

| enlighet med géllande avtalsnormer
ar det byggherrens ansvar att tillhanda-
halla ett tillrackligt torrt underlag till
golvlaggarens férfogande vid avtalad
tidpunkt.

Relativa fuktigheten i underlaget ska
maétas enligt RBK (www.rbk.nu) géllande
AMA Hus. Rekommenderade fuktvarden
ar max. 90% RF i underlag av betong,
max. 12% i spanskiva utan golvarme
och max. 8% med golvvarme.
Golvvarme ska anpassas sa att
yttemperaturen inte 6verstiger 27°C,
nivaer ver detta kan orsaka missfargning
och férandringar i golvets egenskaper.
Installation av golvet far inte ske vid en
temperatur under 18°C. Undergolvet
ska vara jamnt (max buktighet 1,25mm
pa 25cm matlangd), ha en temperatur
pa min. 15°C, vara rent, torrt och fritt
fran farg- och oljeflackar (och dyl.)
innan montering kan ske.

Tank pa att ha bra arbetsbelysning,
det ar viktigt!

Borja alltid med att mata rummets
mittlinje for att optimera det visuella
intrycket av det nya golvet. Dra dven
upp en tvarlinje pa mittlinjen s3 att
installationen anpassas till rummet och
undviker sma kap mot vaggar och
dorrar. Kom ihag att anvdnda en penna
eller vit krita for att markera, eftersom
fargad krita, markor eller black kan
orsaka missfargning under migrering.

Montera en rad plattor med en
gummiklubba och lagg langs mittlinjen.
Knacka ihop plattorna forsiktigt sa att
lastanderna inte skadas. Detta
kommer att sdkerstédlla en tat och
snygg finish runt tanderna och
overgangen mellan plattorna.

Om andplattan mot vdggen dr mindre
dn 150 mm, justera raden sa att
andplattan blir ver 150 mm. Montera
nasta rad pa andra sidan av mittlinjen.
For att dela en platta; skar med en vass
kniv fran ovansidan, tva ganger. Det
andra snittet skdr genom
glasfiberarmeringen. Oppna snittet
genom att boja plattan och avsluta
med att skdrna igenom fran baksidan.
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Plattorna kan ocksa delas med hjélp av
en giljotin avsedd for vinylplattor.
Golv med visuella fel eller defekter far
aldrig monteras.

Det ar viktigt att ha en passande
expansionsdppning mot alla vaggar
och fasta installationer. P ytor under
10 x 10 m. racker det att ldmna 5,0mm
Oppning for expansion. For ytor storre
an 10 x 10 m. ska 1,0mm expansion
adderas per meter i rummets
langdriktning. Till exempel, ett rum pa
15 x 8 m. kommer att krdva 15,0mm
expansion langs alla vaggar och fasta
installationer.

MONTERING MED LIM OCH
BELASTNINGAR

Normalt finns inget behov av att
montera golvet med lim eller tejp.
Plattans tandade lasning &r stark och
kommer att sakerstalla god hallfasthet
dven vid tyngre trafik pa golvet. Vid
installation &r det viktigt att golvet inte
utsatts for spanningar. Ytor upp till
500kvm kan monteras utan anvandning
av golvlim eller tejp, forutsatt att
trafiken dr medel/l4tt.

Pa ytor 6ver 500kvm rekommenderas
att limma var 10:e rad med 2K golvlim i
bada riktningarna. For ytor med tyngre
rullande trafik eller dar golvet utsatts
for héga temperaturer
rekommenderas att limma hela golvet.

Dar ovan namnda belastningar
Overstiger 30kg/cm? (max 50kg/cm?)
ska golvet hellimmas med 2K golvlim.
Utrdkning, och berakning av specifika
laster fran olika typer av hjul, kan
bestéllas fran teknisk chef hos Polyflor
Nordic.

MONTERING OCH DEMONTERING
DAR GOLVET SKA ATERANVANDAS

Genom RE:USE kan Expona Puzzle
demonteras och dteranvandas i en
annan byggnad eller rum.

Plattor som &r limmade mot
undergolvet ar inte lampade for
demontering for aterbruk. Dessa kan
atervinnas genom Golvatervinningen.
Om Expona Puzzle ska foérvaras
tillfalligt ar det viktigt att forvaringen
sker i ett rum med en temperatur
mellan 15°C och 26°C. All UV-
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exponering maste undvikas for att
forhindra missfargning.

Innan demontering av Expona Puzzle
rekommenderas en ordentlig
rengoring for att fa bort alla spar av
smuts och kemikalier som lagt sig i
golvets yta. Var noga med att rengora
med rent vatten efterat s att ytan blir
neutral.

Obersevera: Rester av kemikalier kan
orsaka missfargning nar plattorna
tillfalligt lagras. Se till att ytan ar helt
torr innan demontering av plattorna.

Vid forvaring pa EU-pall rekommenderas
att placera en stabil och jamn skiva i
botten av pallen sa att ytan blir helt
jamn. Plattorna kan placeras i tva
staplar pa varje pall med max 120
plattor i varje stapel, totalt 240 plattor
pa varje pall. For var 40:e platta
rekommenderas att lagga en stabil och
jamn skiva som gar 6ver bada staplar.
Observera: Nar plattorna staplas ar
det viktigt att de laggs exakt ratt
ovanpa varandra och att stapeln ar
rak. D3 &r vikten jamnt fordelad,
vilket kommer att férhindra
deformation och skador pa plattorna.

GENERELLT

Efter att golvet lagts ska golvet tackas
for att undvika skador fran tung
inredning, maobler eller annat arbete
som ska slutforas efter att golvet har
lagts. OBSERVERA: Tejp pa golvet kan
orsaka permanent missfargning om
den sitter kvar pa golvet under en
langre tid.

Alla fotter pa mébler, bord och
stolsben ska vara mjuka och skydda
golvet for att forhindra repor pa ytan.

Rekommenderat ar att montera lampligt
UV-skydd for att minska dagsljusets
paverkan pa golvet. Detta ar sarskilt
viktigt i omraden dar det finns fonster
fran golv till tak. Regelbunden exponering
for solen kan leda till blekning eller
forandringar i golvets farg over tid.

BYGGSTADNING

Ta bort all |I6s smuts, damm och sand
med en mjuk borste eller damm-
sugare. Var noga med att inte repa
golvet nar sand eller sma stenar
fortfarande finns kvar pa golvet.
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Rengor golvet med ett neutralt
rengoringsmedel med hjalp av en
mopp eller, for storre ytor, med en
golvvardsmaskin med vattensug och
réd rondell.

For mer krdvande rengoring
rekommenderas att anvanda en
golvvardsmaskin med réd rondell och
ett neutralt eller latt alkaliskt
rengoringsmedel, beroende pa
smutsen. Golvet ska sedan rengéras
med rent vatten flera ganger tills ytan
ar neutraliserad.

ATT TANKA PA

Abrupt inbromsning, vridning av hjul
och acceleration kan leda till
permanenta marken i golvytan. Hjulen
maste rengdras regelbundet for att
avlagsna vassa partiklar som sandkorn
etc. vilket kan leda till marken och
repor i golvets yta.

Lamna aldrig vatskor pa golvet for att
undvika permanent missfargning.

Lankhjul pa stolar och mobler ska vara
ljusa, dubbla, mjuka gummihjul (typ W
enligt EN 12529).

| de flesta fall kommer givna installations-
anvisningarna att tacka de flesta fragor
som ror installationen av golvet. Om
mer information 6nskas, vanligen
kontakta aterférsaljare eller Polyflor
for mer detaljerad information.

For mer information, kontakta Polyflor,
tel. 0300-15820, info@polyflor.se eller
hemsidan www.polyflor.se.
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